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Identificación producto/sistema TECNOCOAT P-2049 EX 

Uso
sistema impermeabilizante líquido basado en poliurea 100 
pura, expandible

Código de área Sistema 4

Norma usada y certificación#1
Organismo de control#1 

EN 12667:2002
TECNALIA RESEARCH &INNOVATION

Fecha de revisión 03-03-2016 
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PRESTACIONES DECLARADAS

Grosor mínimo 10 mm(consumo aprox. 2 kg/m2)

Resistencia a la tracción a 23ºC     ISO 527-3 >2 MPa

Elongación a 23ºC  ISO 527-3 180%

Dureza Shore  A  DIN 53.505 >50

Estanqueidad  EN 1928:2000 Método A APTA

Conductividad térmica  EN 12667:2002 0,081 W/mK

Resistencia térmica a 6 cms de grosor EN12667:2002 0,74 m2K/W

Tiempo de secado incicial a 23ªC 3-5 segundos

Reacción al fuego Euroclass F

COV (componentes orgánicos volátiles) 0

 

Las prestaciones indicadas para este producto o sistema son conformes con las prestaciones declaradas.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado.
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